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报告抬头公司名称 芜湖明珠制膜科技有限公司  

地    址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 276 号      

     

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 

样品名称 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 

样品型号 15 微米 

样品接收日期   2026.01.04 

样品检测日期 2026.01.04-2026.01.12 

 

测试内容：  

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。 

 

检测结论 所检项目的检测结果满足 FDA 21CFR 177.1500 尼龙树脂的限值要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批    准 

     

  

 郑晴涛 

技术经理 
  

 

日    期  2026.01.12 No. R842631174 

华测检测认证集团股份有限公司 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 
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测试摘要: 

 

测试要求 测试结果 

 FDA 21CFR 177.1500 尼龙树脂  

- 密度 符合 

- 熔点 符合 

- 4.2N 盐酸溶解度 符合 

- 蒸馏水提取物 符合 

- 95%乙醇提取物 符合 

- 乙酸乙酯提取物 符合 

- 苯提取物 符合 

   

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。 

 

************详细结果，请见下页************* 
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FDA 21CFR 177.1500 尼龙树脂 

▼密度 

 测试方法: FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

密度 1.160 -- [1.135~1.165] -- 

 

▼熔点 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

熔点 433.2 -- [392~446] ℉ 

 

▼4.2N 盐酸溶解度 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

4.2N 盐酸溶解度 1h 内溶解 -- 1h 内溶解 -- 

 

▼蒸馏水提取物 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

蒸馏水提取物 0.88 0.05 ≤1.0 % 

 

▼95%乙醇提取物 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

95%乙醇提取物 1.06 0.05 ≤2.0 % 
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▼乙酸乙酯提取物 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

乙酸乙酯提取物 N.D. 0.05 ≤1.0 % 

 

▼苯提取物 

 测试方法：FDA 21CFR 177.1500 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

苯提取物 N.D. 0.05 ≤1.0 % 

 

备注: 

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限) 

 

样品/部位描述 

序号 CTI 样品 ID 描述 

1 001 透明塑料 

 

注释: 

- 本报告中全部项目不在资质认定范围内，出具的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产

品研发等目的用。 
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样品图片 

  

 

声明： 

1. 本报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 

2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实 

性； 

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责； 

4. 除非另有说明，报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受（w=0）二元判定规则进行符 

合性判定; 

5. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。 

 

*** 报告结束 *** 
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